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Die vorliegende Richtlinie ist eine Zusammenfassung des aktuellen Standes der Technik und wurde in
der Arbeitsgruppe »Dacher« im Forum Qualitatspflaster in Kooperation mit dem Institut fiir Flachdach-
bau und Bauwerksabdichtung erarbeitet. Dabei wurden Erfahrungen aus der Praxis, sowie Wissenschaft
und Technik berticksichtigt.

Aus Griinden der Lesbarkeit werden personenbezogene Begriffe nicht explizit in der weiblichen Form
angefiihrt. Es wird jedoch ausdriicklich darauf hingewiesen, daR sich alle personenbezogene Formulie-
rungen gleichermaBen auf Frauen und Manner beziehen.
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Anwendungsbereich/Begriffsbestimmungen/Allgemeines

. Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt firr die Herstellung von Pflasterdecken aus Pflastersteinen und Pflasterplatten auf begehbaren
Flachdachern, darunter sind unterbaute Terrassen, Balkone, Loggien und dergleichen zu verstehen.

Dabei wird vorausgesetzt, dass die einschliagigen ONORMEN, insbesondere die ONORM B 3691 und die B 2214,
sowie die Richtlinien und Vorschriften fiir den StralRenbau (RVS), insbesondere die RVS 08.18.01 Bestandteil des
Bauvertrages sind.

. Begriffshestimmungen
Fur die Anwendung dieser Richtlinie gelten die Begriffe nach ONORM B 3691 und B 2214, sowie der RVS 08.18.01.

Bauwerksabdichtung: liber die gesamte Dachflache reichende ein- oder mehrlagige wasserundurchlassige Schich-
te mit den zugehdrenden An- und Abschliissen, sowie den Ausbildungen von Durchdringungen und Fugen.

Pflasterstein: Stein, dessen grof3te Gesamtlange 30 cm nicht iberschreitet und dessen Dicke groRer als ein Drittel
der groBten Gesamtlange ist.

Pflasterplatte: Platte, deren groRte Gesamtlange mehr als 15 cm betragt und deren Dicke hochstens ein Drittel der
grofiten Gesamtlange ist.

Ungebundene Bauweise: Bauweise, bei der die Bettung und die Fugenfiillung ohne Zusatz von Bindemitteln her-
gestellt werden.

Gebundene Bauweise: Bauweise, bei der die Bettung und die Fugenfiillung unter Zusatz von Bindemitteln herge-
stellt werden.

Spaltraue, bruchraue Steinoberflache: Naturstein-Oberfldche, die durch Spalten mit Spaltkeilen oder Spalthacken
entsteht und nicht weiter bearbeitet wird.

Bearbeitete Steinoberflache: Naturstein-Oberflache, die durch Sagen, Frasen, Flammen, Stocken oder Strahlen her-
gestellt wird, sowie Oberflachen von Kunststeinerzeugnissen.

Schutzschicht: dauerhafter Schutz einer Schichte gegen mechanische oder thermische Beanspruchung

Trennlage: vollflachige Trennung zwischen untereinander nicht vertraglichen Baustoffen z. B. PVC-Abdichtungs-
bahnen auf Polystyrolddimmung.

Gleitlage: vollflichige Trennung zwischen Abdichtung und Deckschichten wie z. B. Betonflachen.

Drainagebahn (Drainagematte, Entkoppelungsmatte): wasserableitende Schicht, die mit Glasfaservlies oder
Kunststoffgitter versehen ist.

. Allgemeines

Der Dachaufbau ist vom Planer auf die nachfolgende Belastung und Nutzung abzustimmen. Der Planer hat das
Mindestgefdlle auf Abdichtungsebene und auf der Oberflache der Pflasterdecke in Abhdngigkeit der Pflastermate-
rialien zu berlicksichtigen: fiir Pflastermaterialien mit bearbeiteter Oberflache ist ein Mindestgefalle von 2 %, fiir
Pflastermaterialien mit spaltrauer Oberflache ist ein Mindestgefdlle von 2,5 % vorzusehen. Vorzugsweise ist die
Gefallerichtung immer vom Bauwerk weg anzuordnen.

Die Vertraglichkeit der Baustoffe untereinander ist vor Inangriffnahme der Arbeiten zu priifen.

Folgende Punkte sind vor Baubeginn zwischen Planer, Bauwerksabdichter und Pflasterer zu koordinieren.
1) Geeignete Schutzschicht auf der Abdichtungsoberflache.
2) Ausbildung des Mindestgefalles auf der Schutzschichtoberflache und deren Ebenflachigkeit.

3) Tempordre Windsogsicherung zwischen Beendigung der Abdichtungs- und Beginn der Pflasterungsarbeiten.
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4) Abdichtungshochziige mit einer Mindesthochzugshéhe oberhalb Oberkante Pflasterdecke gemaR den ein-
schlagigen Normen fiir Bauwerks- und Flachdachabdichtungen.

5) Verwenden von kapillar inaktiven Fassadenbaustoffen im Anschlussbereich der Pflasterdecke.
6) Geeigneter Schutz der Abdichtungshochziige bis Oberkante Pflasterdecke.

7) Entwasserungseinrichtungen auf der Abdichtungs- und gegebenenfalls auf der Schutzschichtoberflache, so-
wie der Entwasserung der Pflasteroberflache. Abstimmung der Art und Position des Notablaufs mit fertiger
Oberkante Pflasterdecke.

8) Anschluss der Abdichtung an samtliche Einbauteile wie Briistungsgelander, Rohrdurchfiihrungen, Entwas-
serungseinrichtungen und dergleichen, sowie an Fenstertiiren, Portalkonstruktionen u.a.

9) Korrosionsschutz an Hochzugsschutzblechen in Abhdngigkeit des zu verwendenden Pflastermaterials.

10) Anschlussfugen sdmtlicher Pflastermaterialien an Begrenzungen, Fassaden, Einbauteile und dergleichen, bei-
spielsweise keilférmige Ichsenausbildung am Abdichtungshochzug.

1) Ubernahme der Bauwerksbewegungsfugen in die Pflasterdecke.

. Baustoffe
Es gelten die Bestimmungen der einschlagigen ONORMEN fiir Bauwerks- und Flachdachabdichtungen.

Drainagebahnen mit Glasfaservlies kénnen in der ungebundenen Bauweise verwendet werden, in der gebunde-
nen Bauweise nur Drainagebahnen mit Kunststoffgitter.

Fiir Trennlagen (z. B. zwischen PVC-Abdichtungsbahnen auf Polystyrolddmmung) sind Geotextilien mit Mindest-
gewichten gemaf den einschldagigen Normen zu verlegen.

Fiir Gleitlagen sind Polyethylenfolien (PE) mit einer Mindeststarke von 0,15 mm zu verlegen.

In Abhdngigkeit der Beanspruchung kann sich die Schutzschicht aus unterschiedlichen Schutzlagen zusammen-
setzen.

Schutzlagen haben folgenden Mindestanforderungen zu entsprechen:
Gummigranulatmatten: 6 mm Starke
Geotextil: 500 gr/m?
Geotextilien sind Wasserspeicher, die moglicherweise Verfarbungen an Oberflachen hervorrufen konnen.
XPS — Dammplatten: 30 mm Starke
Recycling Schutzbahnen aus Kunststoff: 5 mm Starke
Verbundlagen (Drainagebahn bestehend aus z. B.Vlies und + Noppenbahn)
PE-Schwerschaumband: 6 mm

Es gelten die Anforderungen der ONORM B 6000.
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Baustoffe/Planung

Fiir Pflastersteine und -platten aus Beton, Naturstein, Klinker und Bettungs- und Fugenmaterialien gelten die Be-
stimmungen der RVS 08.18.01. Vorzugsweise sind kalkarme Materialien und ausbliihungsfreie Mértel zu verwenden.

Erfolgt eine Verlegung von Platten in einer ungebundenen Bettung mit Entwasserung auf Hohe Bettungsunter-
kante, so sind bei ausschliellich begangenen Fldchen die nachstehenden zwei Varianten im Unterschied zur RVS
08.18.01, zulassig:
Ausfiihrung mit Platten welche geeignete Abstandshilfensysteme fiir offene Fugen aufweisen: Bettung aus
kapillarbrechendem Brechsand-/Splittgemisch Edelbrechkorn EBK 4/8
Ausfiihrung mit Platten ohne geeignete Abstandshilfensysteme fiir offene Fugen: Fugenmaterial aus kapil-
larbrechendem Brechsand-/Splittgemisch Edelbrechkorn EBK 2/4 und Bettung aus kapillarbrechendem Brech-
sand-/Splittgemisch, EBK 2/8 alternativ EBK 4/8.

Fugenkreuze fallen ebenfalls unter den Begriff der Abstandshilfensysteme.

. Planung
Die Planung von Pflasterflachen auf begangenen Flachdachern ist auf die zukiinftige Nutzung abzustimmen.

Bei der Auswahl der Stein- oder Plattenformate ist die Grundri3- und Entwasserungsgeometrie zu berticksichtigen,
um kleinraumige Ixen- und Gratschnitte auf ein Minimum zu reduzieren.

Esist sicherzustellen,dass Dachwasser von dariiber liegenden Ebenen nicht auf Pflasterflichen entwassert werden.

Eine Oberflachenentwasserung der Pflasterflache ist in jedem Fall vorzusehen. Das Mindestgefalle ist gemalR
Punkt »3. Allgemeines« auszubilden, Abldufe sind bis auf die Oberkante Pflasterdecke hochzuziehen.

Bei der Verlegung von Pflasterplatten im Brechsand-/Splittgemisch mit offenen Fugen und bei Entwasserung tiber
die Fugen kann das Mindestgefalle gemaR Punkt “3. Allgemeines” auf bis zu 1 % reduziert werden. Hinweis: Bei
dieser Konstruktionsart ist Sorge zu tragen, dass die Fugen auf volle Hohe frei zu halten sind, um den Wasserablauf
sicher zu stellen.

Bei der Verlegung von Pflasterplatten auf Auflagerplatten (bspw. Stelzlager oder Tragersysteme mit offenen Fu-
gen) ist eine Entwasserung ausschlieRlich lber die Fugen moglich. Auf die erschwerte Reinigung von Ablagerun-
gen zwischen den Tragersystemen wird hingewiesen. In diesen Fillen ist eine Unterschreitung der Mindestgefalle-
werte gemaR Punkt “3. Allgemeines” ebenfalls auf bis zu 1% zulassig.

Da die Schmutz-Schleppkraft des abflieRenden Wassers auch vom Gefadlle abhdngt, wird auf die dann verstarkte
Schmutzablagerung auf den Plattenoberseiten hingewiesen. Bedingt durch die Wasserspannung kann es zu einer
langeren Wasserverweildauer kommen (speziell bei Keramikplatten). In Folge kénnen Verfarbungen, wie beispiels-
weise Wasserflecken, entstehen. Dariiber hinaus wird ausdriicklich auf die erhéhte Rutschgefahr sowie Vereisun-
gen hingewiesen.

Die Entwasserung der Bettung (ungebunden oder gebunden) ist in jedem Fall mit geeigneten Materialien (z. B. Drai-
nagematten) sicherzustellen, um eindringendes Oberflachenwasser kontrolliert ableiten zu kdnnen. Dadurch wer-
den einerseits Verfarbungen durch aufsteigende Feuchtigkeit an der Pflasteroberfldche reduziert und andererseits
die Gefahr von Frostschaden minimiert.

Anforderungen an die gegebenenfalls erforderliche Trittschalldimmung sind bauteilspezifisch vom Bauphysiker
festzulegen. Stauchungen der Trittschalldimmung unter Bauteilnutzlast mit darauffolgender Niveauabsenkung
der Terrassenschichten inkl. Pflasterdecke sind vor der Ausfiihrung zu bestimmen.
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In der gebundenen Bauweise ist auf die Tragfahigkeit in der Unterkonstruktion zu achten und gegebenenfalls Ver-
starkungsmalinahmen wie Baustahlgittermatten, hhere Dicken beim Mortelbett o0.3. einzusetzen.

Details und Anschliisse sind gem3R ONORM B 3691 auszufiihren.

Bei genutzten Dachern werden primar drei Konstruktionstypen unterschieden. Die Reihenfolge des Aufbaus ist
zu beachten und die Ausfiihrung der Pflasterdecken darauf abzustimmen. In Abhangigkeit des Dachaufbaus wird
auch der Konstruktionstyp der Abdichtungshochziige unterschieden.

5.1.1 Warmdach

Aufbau: Unterkonstruktion (z. B. Beton-, Holzdecke) — Ausgleichsschichte — diffusionshemmende Schicht - Warme-
dammung — Abdichtung — Drainagebahn — Pflasterdecke.

Abbildung 1: Aufbau Warmdach
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z2.B.40x40x4cm

i, G s 1

Ungebundene Bettung 3-6 cm
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/

Im Regelfall wird der Wandhochzug beim Warmdach auch als Warmdachaufbau ausgebildet und tber der Ab-
dichtung eine Hochzugsschutzverblechung angebracht.

Bei der Pflasterung auf Warmdachern wird auf das Vorhandensein einer geeigneten Schutzlage (Drainagebahn mit
Vlies) auf der Abdichtungsoberflache besonders hingewiesen.

Die Bettungsdicke hat in der ungebundenen Bauweise 3—6 cm zu betragen. Aufgrund der geringen Belastung auf
begehbaren Flachdachern kann die Bettungsdicke in Ausnahmefallen auf bis zu 10 cm erhéht werden. Dariiber-
hinausgehende Hohenunterschiede sind mit geeigneten Materialien auszugleichen (z. B. druckfeste Warmedam-
mung, Grader, Drainagebeton o. 3.).

In der gebundenen Bauweise (Mortelbett und gebundene Fugenfiillung) wird als gebundene Bettung ein Pflaster-
drainmortel mit einer Aufbauhdhe von mindestens 7 cm empfohlen. Dies bewirkt einerseits, dass das Oberflachen-
wasser nur in geringem Ausmalf? in die Warmdachkonstruktion eindringen kann und andererseits eine gewisse
Lagestabilitat der Pflasterdecke gewdhrleistet wird.
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Planung

5.1.2 Umkehrdach
Aufbau: Unterkonstruktion — Abdichtung — Warmedammung — Drainagebahn — Pflasterdecke.

Abbildung 2: Aufbau Umkehrdach
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Im Regelfall wird der Abdichtungshochzug beim Umkehrdach auch als Umkehrdachaufbau ausgebildet und tiber
der Warmedammung eine Schutzverblechung angebracht. Die ungebundene Bauweise ist mit einer Bettungsdicke
von 3-6 cm auszufiihren. Aufgrund der geringen Belastung auf begehbaren Flachddchern kann die Bettungsdicke
in Ausnahmefallen auf bis zu 10 cm erhoht werden. Dariliberhinausgehende Hohenunterschiede sind mit geeigne-
ten Materialien auszugleichen (z. B. druckfeste Warmedammung, Grader, Drainagebeton o. 3.).

In der gebundenen Bauweise (Mortelbett und gebundene Fugenfiillung) wird als gebundene Bettung ein Pflaster-
drainmortel mit einer Aufbauhohe von mindestens 7cm empfohlen. Dies bewirkt einerseits, dass das Oberflachen-
wasser nur in geringem AusmaR in die Umkehrdachkonstruktion eindringen kann und andererseits eine gewisse
Lagestabilitat der Pflasterdecke gewahrleistet wird.

Auf die ausreichende Dampfdiffusionsfahigkeit der Schichten ist zu achten.

5.1.3 Plus-Dach
Aufbau: Unterkonstruktion — diffusionshemmende Schicht - Warmedammung — Abdichtung — Warmedammung
- Drainagebahn — Pflasterdecke.

Abbildung 3: Aufbau Plus-Dach
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Im Regelfall wird auch der Abdichtungshochzug als Plus-Dachaufbau ausgebildet und tiber der oberen Lage War-
medammung eine Schutzverblechung angebracht.

Die ungebundene Bauweise ist mit einer Bettungsdicke von 3—6 cm auszufiihren. Aufgrund der geringen Belas-
tung auf begehbaren Flachddchern kann die Bettungsdicke in Ausnahmefallen auf bis zu 10 cm erhéht werden.
Dariiberhinausgehende Hohenunterschiede sind mit geeigneten Materialien auszugleichen (z. B. druckfeste War-
medammung, Grader, Drainagebeton 0.3.)

In der gebundenen Bauweise (Mortelbett und gebundene Fugenfiillung) wird als gebundene Bettung ein Pflas-
terdrainmortel mit einer Aufbauhéhe von mindestens 7 cm empfohlen. Dies bewirkt einerseits, dass das Oberfla-
chenwasser nur in geringem AusmaR in die Plus-Dachkonstruktion eindringen kann und andererseits eine gewisse
Lagestabilitat der Pflasterdecke gewahrleistet wird.

Auf die ausreichende Dampfdiffusionsfahigkeit der Schichten ist zu achten.

Abdichtungsan- und Abschliisse sind gemaR den einschldgigen ONORMEN fiir Bauwerks- und Flachdachabdich-
tungen uber die oberste wasserfiihrende Ebene (Oberkante Pflasterdecke) hochzufiihren und regensicher zu ver-
wahren (z. B. Klemmschienen bei Wandanschluss, WDVS, Klemmschellen bei Rohren).

Die Bemessung der Entwésserung und der Notabldufe (Jahrhundertregenereignis) fiir genutzte Dachflachen hat
gemaR ONORM EN 12056-3 und ONORM B 2501 zu erfolgen.

Liegen die Einldufe innerhalb der Fliche, ist die Bemessung derart durchzufiihren, dass unabhangig von der GroR3e
der genutzten Dachfliche mindestens ein Ablauf und ein Sicherheitsablauf/Notablauf vorhanden sind. Die Posi-
tion des Notablaufes ist so zu wihlen, dass durch die maximale Wasseranstauhdhe ein Uberstromen oder Uber-
stauen der geringsten Abdichtungshochzugshohe verhindert wird (inkl. Beriicksichtigung des Freibords).

Die Entwasserung muss sowohl in der Ebene der Abdichtung als auch an der Pflasteroberflache sichergestellt sein.
Einlaufgitter, Gitterroste und dergleichen miissen fiir die Reinigung entfernbar sein.

Werden bei der gebundenen Bauweise Mortel verwendet, bei denen die Gefahr von Kalkausscheidungen besteht,
sind die Entwasserungseinrichtungen in ihrem Querschnitt um eine Dimension grof3er zu bemessen.
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Ausfiihrung

. Ausfiihrung

Vor Beginn der Ausfiihrung hat der Pflasterer die unter 3.1 koordinierten und erbrachten Vorleistungen des Bau-
werksabdichters zu Uiberpriifen. Insbesondere ist auf eine satt aufliegende Warmeddammung zu achten (kein Fe-
dern,Wackeln 0.3.)

Auf den sorgsamen Umgang auf Dachern mit Feuchtigkeitsabdichtungen wird besonders hingewiesen (kein Ein-
schlagen von Schnurnageln, Schneidearbeiten mit Winkelschleifer nur auf Schutzunterlage und dgl.).

Auf die Anschlussvarianten gemaR ON B 3691 wird hingewiesen.

Flachenbiindige Sockelanschliisse mit vorhandener Perimeterddmmung sind wie nachstehend dargestellt auszu-
fihren:

Abbildung 4: Flachenbiindiger Sockel Umkehrdach
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In Abhangigkeit der unter Punkt 5.1 beschriebenen Dachkonstruktionen sind folgende Bauweisen auszufiihren.

Vor dem Aufbringen der Tragschichten oder der ungebundenen Bettung ist eine geeignete Drainagebahn gefalle-
richtig gemaf der Herstellerangaben zu verlegen. Die Anschliisse an Hochzlige und dergleichen sind mit geeigne-
ten Schutzlagen zu versehen.

In Anlehnung an die giiltigen Regelwerke ON B 2214 sowie RVS 08.18.01 regelt die vorliegende Richtlinie nachste-
hende Verarbeitungsabweichungen:

Platten bis zu einer Dicke von 5 cm sind nicht zu riitteln, sondern hammerfest zu verlegen.

Bei offenen Fugen betragt die Mindestfugenbreite 4 mm.
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Vor dem Aufbringen der Mortelbettung ist eine geeignete Drainagebahn gefallerichtig gemal3 den Herstelleran-
gaben zu verlegen. Die Anschliisse an Hochziige und dergleichen sind mit geeigneten Schutzlagen zu versehen.

Pflasterplatten und -steine mit maschinell hergestellten Unterseiten sind an der Unterseite vollflichig und kraft-
schliissig mit der Bettung zu verkleben. Die gepflasterte Flache ist bis zur Aushartung des Mortels mit geeigneten
MafRnahmen vor Betreten ausreichend zu sichern. Nach erfolgter Abbindezeit des Bettungsmortels ist die gebunde-
ne Fugenfiillung fachgerecht einzubringen und die Oberfldche zu reinigen. Auf den Schutz vor Verschmutzung von
Fassaden, Einbauteilen, Gelander, Entwasserungsrohre, Briistungen und dgl. wird besonders hingewiesen.

Anschlussfugen an Hochziigen und dergleichen sind mit dauerelastischem Material zu verfugen.

. Instandhaltung
Es gilt die RVS 08.18.01. und die Nutzungs- und Wartungsanleitung fiir Balkone, Terrassen und Dachgarten des IFB.

Terrassenablaufgitter, Entwésserungsrinnen und Notablaufe sind regelmaRig von Ablagerungen (z. B. Laub,...) zu
reinigen.

Bei Reinigung mit Wasser ist auf den kontrollierten Abfluss der Wassermenge zu achten, da es ansonsten zu Was-
sereintritt oder Schaden an Fassade oder darunter liegenden Bauteilen kommen kann.

Pflanzenbewuchs ist regelmaRig zu entfernen. Chemische Pflanzenvernichtungsmittel diirfen nur unter Bertick-
sichtigung der Vertraglichkeit mit der Abdichtung, den Schutzschichten und den Pflastermaterialien verwendet
werden.

. Prifung
Fur die Abnahme der Pflasterdecke gilt die ONORM B 2214 und die RVS 08.18.01.
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Angefihrte Richtlinien und Normen/Literaturhinweise/Arbeitsgruppe

. Angefuhrte Richtlinien und Normen

Die Inhalte dieser Richtlinie beziehen sich auf den Stand der Technik zum Redaktionsschluss. Der Verweis auf
Richtlinien und Normen bezieht sich auf die bei Redaktionsschluss vorliegenden giiltigen Ausgaben.
Fiir den Leser sind jedoch die Regelwerke in ihrer aktuellen Ausgabe verbindlich.

ONORM EN 1338 Pflastersteine aus Beton — Anforderungen und Priifverfahren

ONORMEN 1339  Platten aus Beton — Anforderungen und Priifverfahren

ONORM EN 1341 Platten aus Naturstein fiir AuRenbereiche, Anforderungen und Priifverfahren
ONORM EN 1342 Pflastersteine aus Naturstein flir AuBenbereiche, Anforderungen und Priifverfahren
ONORM B 2214 Pflasterarbeiten — Werkvertragsnorm

ONORM B 2220 Dachabdichtungsarbeiten — Werkvertragsnorm

ONORM B 2501 Entwasserungsanlagen fiir Gebaude — Planung, Ausfiihrung und Priifung — Ergdnzende
Richtlinien zu ONORM EN 12050 und ONORM EN 12056

ONORM B 3258 Pflastersteine und Platten aus Beton — Anforderungen, Priifverfahren und Konformitats-
nachweis — Nationale Festlegungen zur ONORM EN 1338 und ONORM EN 1339

ONORM B 3691 Planung und Ausfiihrung von Dachabdichtungen

ONORM B 6000 WerkmaRig hergestellte Dammestoffe fiir den Warme- und/oder Schallschutz im Hochbau -
Arten, Anwendung und Mindestanforderungen

ONORM EN 12056-3 Schwerkraftentwisserungsanlagen innerhalb von Gebiuden — Teil 3: Dachentwisserung,
Planung und Bemessung

RVS 08.18.01 Technische Vertragsbedingungen — Pflasterstein- und Pflasterplattendecken,
Randeinfassungen

Nutzungs- und Wartungsanleitung fiir Balkone, Terrassen und Dachgarten, Institut fiir Flachdachbau und
Bauwerksabdichtung

Literaturhinweise

Hinweise fiir die Verlegung von Betonsteinpflaster und -platten, FQP-VOB Richtlinie
Anleitung furr die Verlegung von Betonsteinpflaster, FQP-VOB Richtlinie

Anleitung fiir die Verlegung von Betonplatten, FQP-VOB Richtlinie

Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten fiir den StraRen-, Landschafts- und Gartenbau,
VOB Richtlinie

11. Arbeitsgruppe

Wolfgang Hubner, Institutsleiter des IFB, Sachverstandigenbiiro fiir Feuchtigkeitsabdichtungstechnik und Bau-
werksschutz im Hoch- und Tiefbau

Mag. Gabriela Prett-Preza, MSc, Geschaftsfiihrung Forum Qualitatspflaster
Ing. Robert Sam, Berufsgruppensprecher der Pflasterer, Pflasterermeister, Sachverstandiger Pflasterarbeiten

Ing. Stefan Weissenbock, Vorstandsmitglied Forum Qualitatspflaster

Besonderer Dank der Arbeitsgruppe gilt unserem Mitglied Ing. Peter Nowotny t, vormals Berufsgruppensprecher
der Pflasterer, Pflasterermeister und Sachverstandiger Pflasterarbeiten.
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